COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION DU FER ET DE L'ACIER

ECISS
EUROPAISCHES KOMITEE FUR EISEN- UND STAHLNORMUNG

EUROPEAN COMMITTEE FOR IRON AND STEEL STANDARDIZATION

Zertifiziertes europaisches Referenzmaterial (EURONORM-ZRM)
Zertifikat Ober die chemische Analyse

EURONORM-ZRM Nr. 193-1 (Reaktorstahl)

Laboratoriumsmittelwerte (4 Bestimmungen), Massenanteil in %

Lk, C i N P 5 Cr M ] LY As Co Cu M = Ph n v
N1,
1101328 | —— | ——— | 00053 | 00076 | 01698 | 003124 | 11377 | 0,0230 | 00048 | 00057 | ——— | 00156 L0007 | 00007 | 00006 | 00070
2101345 | 0,3007 | e | 00054 | 00080 | 01706 | 0.3355 | 1,1458 | 0,0236 | 0,0003 | 00068 | 0,5830 | 00203 00007 | 00007 | 00007 | Q0017
3 (01353 (0.3942 | 0.9398 | 00067 | 00080 | 01707 | 03412 | 11510 | 0,0240 | 0,0067 | 0,0069 | 0,5868 | 0,0208 00007 | 00007 | 00007 | 0017
4| 0,1385 | 02950 | 0,59478 | 0,0059 | 0,0081 | 01750 | 0,3417 | 1,1665 | 00243 | 0,0058 | 0,0080 | 0,5880 | 0,022 00001 | 0,0002 | 0,0007 | 00012
5 (04372 (03971 | 0.9492 | 0,0059 | 00082 | 01764 | 0,3430 | 1,1682 | 0.0244 | 0,0059 | 0,0069 | 0,5880 | 0,0221 CLO00T | 00003 | 00008 | O013
& | 01373 | 0,3999 | 09552 | 00061 | 00082 | 01778 | 03452 | 11695 | 00245 | 0.0061 | 00070 | 0,.5800 | 00225 Q0007 | —— | 00009 | 04
T {04377 (04020 |0,9636 | 0,0061 | 00082 [0,9797 | 03453 | 11712 | 0.0242 | 0,0061 | 0,0070 | 0,5812 | 0,0232 00007 QL0070 | OL00T4
& | 0,1380 | 04030 | 0.9557 | 0.0061 | 0,0083 | 01811 | 03455 | 1,1715 | 0.0250 | 0.0084 | 00070 | 0.5522 | 0,0238 00002 Q17 | 0022
2 | 0,1381 | 04040 | 09662 | 00062 | 00083 | 01813 | 0,3455 | 1,1722 | 00952 | 0.0065 | 0,0070 | 05940 | 00243 00,0003 00012 | 0,003
10 | 01382 | 04041 | 09585 | 00062 | 00084 | 09878 | 03475 [ 11727 | 00253 | 00066 | 00070 | 05848 | 00244 0, D0 00012 | Bo0Rs
11 | 0,1383 | 04045 | 09697 | 00063 | 00084 | 01821 | 03480 | 1,9753 | 00255 | 00067 | LOD71 | 058955 | 00246 00017 | 0.0026
12 | 0,9385 | 0,4049 |0,9701 | 0,0063 | 00085 | 0,1823 | 0,3484 | 1,1767 | 0,0255 | 0,0070 | 00071 | 0.5977 | 0,0250 0,0025 | 00026
13 | 01385 | 0,4050 | 0,9725 | 00065 | 0.0085 | 01833 | 03487 | 1,16800 | 00258 | 00071 | 00073 ﬂ.S’QBE'D,DESI Q0025 | 00038
14 | 01380 | 04052 | 09732 | 0.0066 | 0.00BG | 01833 | 03450 | 1,1800 | 00260 | 00075 | 00074 | 05997 | 0.0251 0,0025
15 | 01383 | 04057 | 09752 | 0.0066 | 0.0DBT | 01837 | 0,3485 | 1,1820 | 00261 000FT | DA | 00255
16 | 00,1303 | 04063 | 09762 | 00067 | 0,008 | 01841 | 0.3515 | 1,1825 | 0,0268 00077 | B2
17 | 0,1395 | 04068 | 09765 | 0,0060 | 00088 | 01848 | 00535 | 1,1838 | 00270 0,0080 | 06015
1| 01400 | 04075 | 09773 | 0,0070 | 00082 | 01852 | 00538 | 1,1863 | 00276 00,0081 | 0,62
159 | 0,1413 | 04078 | 0.9774 | 0,0070 | 00083 | 01850 | 0,3540 | 11875 | 00278 00085 | 0,6030
20 | 0,9415 | 04087 | 0,9810 | 00072 | 0,0094 | 01865 | 03575 | 1,1885 | 0,0260 0,0000 | 0,6040
21 10,7439 | 04700 | 00824 | 00075 | 00005 | O1BER | 03576 | 11041 | D02BS 0,602
22 | 071453 | 04103 | 059880 | ——Q 00005 | 01878 | 03650 | 1,2005 10,6068
23 10,1469 | 04104 10027 | ——— | 00085 | 0,902 | ——— | 1.2041 g.6121
4 04107 | 1.0058 0,0088 | 01513 | ——— | 1,2275 06170
M,, | 0.1380 | 0.4041 | 0.5718 | 0.0063 | 0,0086 | 09817 | 0,3473 | 1,1781 | 0,0257 | 0.0062 | 0.0073 | 0,5881 | 0,0232 0,0002 | 00002 | 0,0013 | 00015
SM 00032 | 0,0054 | 0,0162 | 0.0006 | 00006 | 0,0058 | 00101 | 00188 | 00015 | 00007 | 0.0007 | 0LOOB4 | 00019
S, | 00013 | 0,0032 | 0.0035 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0022 | 0,0032 | 0,0086 | 0,0005 | 0.0003 | 0.0002 | (.0031 | 0.0005
TE Mittelwert der Laboratoriumsmittelwerte
ETE Standardabweichung der Laborateriumsmittelwerte -
Sy Standardabweichung rwischen den Laboratorien = ,\:'
s, Standardabweichung innerhalb der Laboratorien I B
Die durch “———" gekennzeichneten Platze vertreten Laboratoriumsmitielwerte, die nach einem statistizschen Test als AusreiBer

erkannt und entfernt warden sind,

ZERTIFIZIERTE WERTE (Massenanteil in %)

C Si Mn |P S Cr Mo | Ni Al As Co |Cu | Nb
Myp 0,139 0,404 | 0,972 | 0,0063| 0,0086|0,182 | 0,347 | 1,178 | 0,0257|0,0062 |0,0073 0,598 | 0,0232
spp 0,004 0,006 | 0,017 | 0,0006] 0,0006|0,006 | 0,011 | 0,019 | 0,0015|0,0007 |0,0007 | 0,009 | 0,0019

Beschreibung der Probe

Diisseldorf, Marz 1990

Die Probe besteht aus feinen Stahlspanen (etwa 400 Stiick/g) und ist von allen Feinanteilen durch Absieben (iber ginen
Drahtsiebboden DIN 4188 von 0,5 mm Maschenweite befreit. Die chemische Analyse ist an diesen Spanen durchgefhrt
worden, Die Proben sind in Glasflaschen zu 100 g abgepackt. Das Material ist auch in Form von Scheiben (40 mm
Durchmesser, 35 mm dick) erhaltlich,




ZUSATZLICHER HINWEIS:

Eine Fliche von 10 mm Durchmesser im zeniralen Bereich der Scheiben sollte bei Anwendung der oplischen
Emissionsspekiralanalyse vermieden werden.

ADDITIONAL INFORMATION:

An area 10 mm in diameter in the center of the discs, should be avoided for optical emission spectrometry.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE:

La zone de 10 mm de diamétre située dans la partie centrale du bloc doit étre évitée lors I'analyse par
specirométrie d'émission optique.

Die Probe ist hergestellt und wird herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft "Zerifiziertes Referenzmaterial Eisen
und Stahl® in der Bundesrepublik Deutschland unter der Schirmherrschaft der Koordinierungkommission fir die
Momenklatur der Stahlerzeugnisse (COCOR) - Europaisches Komitee fiir Eisen- und Stahlnarmung (ECISS).

Die Arbeitsgemeinschaft wird gebildet aus :

Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung (EAM}, Berin,

Staatliches Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Donmund,

Max-Planck-Institut fiir Eisenforschung GmbH {MPI}, Disseldorf, und

Verein Deutscher Eisenhitenteute {ChemikerausschuB), Diisseldorf (Geschaftsfilhrung fir die Arbeitsgemeinschalt),

Die Zerifizierung erfolgte durch die Herstellergemeinschaft fir Europaische Zenifizierte Referenzmaterialien
(EURONORM-ZAM) nach Zustimmung ihrer Mitglieder, dem Institut de Recherches de la Sidérurgie Frangaise (IRSID),
Frankreich. dem Bureau of Analysed Samples Ltd. (BAS), GroBbritannien, und der obengenannten deutschen Arbeits-
gemeinschaft sowie der beteiligten Laboratorien.

Der Vertrieb der Proben fir die Arbeitsgemeinschaft erfolgt durch die Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung
(BAM), 1000 Berlin 45.

Teilnehmende Laboratorien

AB Sandvik Steel, Sandviken (Schweden)

ARBED, Esch-sur-Alzette (Luxemburg)

Ascométal, Usine des Dunes, Dunkerque (Frankreich)

Babcock Power Research Centre, Renfrew (GroBbritannien)

Bohler AG, Dilsseldorf-Oberkassel (Bundesrepublik Deutschiand)

Bohler Geselischaft mbH, Kapfenberg (Osterreich)

British Steel, Technical Centre, Corby (GroBbritannien)

Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung, Berlin (Bundesrepublik Deutschland)
Centre de Recherches Métallurgigues, Ligge (Belgien)

Dalmine 5.p A, Dalmine (ltalien)

Dantest - National institute for Testing and Verification, Copenhagen S (Danemark)
Hoogovens Groep BV, ldmuiden (Miederande)

Institut de Recherches de la Sidérurgie Frangaise (|RSID), Maiziéres-lés-Metz (Frankreich)
Institut de Recherches de la Sidérurgie Frangaise (IRSID}, Saint-Germain-en-Laye (Frankreich)
Institut de Soudure, Paris (Frankreich)

Hrupp Stahl AG, Siegen (Bundesrepublik Deutschland)

Midland Research Co. Lid., Dudley (Grofbritannien)

Maorsk Jernverk AS, Mo (Norwegen)

O.E.T.-Metalconsult s.rl., Calusco d'Adda (Italien)

Ridsdale & Co. Ltd., Middlesbrough {Grofibritannien)

SOLLAC, Dunkerque (Frankreich)

SOLLAC, Florange {Frankreich)

SOLLAC, Fos-sur-Mer (Frankreich)

Staatliches Materialpriffungsamt Mordrhein-Westfalen (MPA NAW), Dortmund {Bundesrepublik Deutschland)
Thyssen Edelstahlwerke AG, Witten (Bundesrepublik Deutschiand)

Thyssen Staht AG, Duisburg-Hamborn (Bundesrepublik Deutschiand)

Voesl-Alpine AG, Linz/Donau (Osterreich)



Untersuchungsverfahren

Elemarn Lfd. M, Verahren
o 1,6 23 Verbrennungsverfahren; Malanalyse, Acidimetrie
nach Absorption in organischern Medium
2,084, 7,8 10,13, 14, Verbrennungsvertahiren; Infrarat-Absorption
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22
5 B 11 Verbrennungsvaranren, Coulometrie
1z, 19 Verbrennungsverfahren: Keondulktometrie
Si 2.3, 4,56, 7,10, 14,18, Gravimetrie; Perchlorsaure-Eindampiung
20,21, 22, 24
8, 11 Atornabsorptionsspekiiometnie
9.15,18 Photometria; Malyhdanblau, ohne Extraktion
12,13, 15, 23 Plasrma-Emissionsspektromatria
17 Photometrie; Molybdatovanadato-Komples, Extraktion
hin 3 Rantgeniluoreszenzspektrormeatrie
4,569 14, 20 Atomabsorptionsspektrometrie
7.18,21,23. 24 Plasma-Emissionsspekirometrie
8 MaRanalyse mit Arsert, Persulfat-Cadatian
10. 11, 12, 15, 16, 17, 19, Photormetrie; Periodat-Cidation
22
13 Pratometrie; Persulfatl-Cxidation
P 1,2, 11,13 Photometrie; Molybdinblau ohne Extraktion
3,4,56,7.10,12 14, 20 Photometrie: Vanadatomolybdatophosphat, Extraktion
816 21 Flasma-Emigsionsspekirometie
g, 18 Prnotometne; Molybdanblaw, Extraktion
5 Malanalyse, Acidimetria als Ammonium mniyhdatophosphal
17 WaBanahse, Asidimetria als Chinolin-Molybdatophosphat
19 Photometrie; Vanadatomolybdatophosphat, ohine Extraktion
=4 1.3.4,5 7,5 10, 11 12, Verbrennungsverfanran, Infrarot-Absorption
13. 15,16, 18, 19, 20, 23
2, Verorennungsverfahren; Mafianalyse, lodomotie
g, 17 Messungen chne Verbrennung; Matanalyse, Chelatometrie als
Ba30 ; Abtrennung dureh Adsorption an Alurmimumo:sid
£ 14 Uemrrﬁnnungs-.re-rfahmn; Malanalyse, Acidimetrie,
Ahsorption in H O oder AghC
e U&r‘hrennungs-.-grffhren; #onduktometrie
24 hMessungen ohne Verbrennung, Gravimetrie; Baruemsulfar
chne Abtrennung
or 1 Photormetne; Chphenylcarbazid
2,915, 20, 21 MaRanalyse mit Faili), Persullat-Chudation
3.5.10, 11,12, 13. 23 Plasma-Emissionsspekirometne
4.B,7.8,14,15 17,18, Mornabserptionsspektrometrie
22 24
16 Atomabzorptionzspektrometna, flammenioze
e 1,3, 8 15, 17,18, 21 Plazrma-Emissionsspektrormetrie
2,4,8,7,9 12, 14,16, Atomabszorptionszpekirometrie
20,22
5,10, 11,19 Photometsie; Thiooyanat-Zinn{ll)-chionid, Extraktion
12 Photometie. Phenylhydrazin
hdi 1,3 4.5,8,13, 18, 22, 23 Atomabsorplionsspektrometria;
2,9, 17. 20 Gravimelrie, Diacetyldioxsm
B, 10,12, 14,149, 21, 24 Piasma-Emissionsspektiomelsie
7.6 Fhotometrie; Diacetyidioxim, ohne Extraktion
11 [Racetytdiguim, Fe (I-Oxidation, Titration mit K ErED?
15 Photometrie; Diacetyldioxim, Extraktion
Al 1 FPhotometrie; Ericchromeyanin, ohne Abtrennung
2,3,4,5 7,89 13, 14, Atomabsorpticnsspektromerrie; ohne Abtrennung
15, 16. 17, 19, 20
£ 1011, 18, 21 Plasma-Emissionsspektrometria
12 Photometrie; Erochrameyanin, Laugentrennung des Eisens
A 1,4, 5 9,10, 11,14 Atomabsorplionsspekiremetne, flammenlose
2 FPhotometsie, Molypdanblau, Extraktion als Halogenid
3 Plasma-Emissionzspektrometrie
6,8 12 13 Photormettie, DDC, Abtrennung als AsH
7 Atomabsorplionsspekirometrie, Abtranr?ung alz AgH




Elernent Lid. MNr. Werfahren
Co 1,2,3,4,6,7,8, 11,12, Atomabsorptionsspaktromaetris
13,15, 20
5.9,17,19 Plasma-Emiasionsspekirometrie
10 Photometrie; 2-Nitroso-naphtol-(1), Extraktion
14, 18 Photornetrie, Nitroso-R-Salz
16 Atomabsorptionsspektrometrie, flammenlose
Cu 2,3, 45.6,7.89 10, Atomabsorptionsspektrometrie
11, 15, 18, 20, 21
12,14, 16,17, 23, 24 Plazma-Emissionsspektrometrie
13 Photometrie, DDC, Extraktion
19 Photometrie; Kupfertetramin
22 Photometrie; Dibenzyldithiocarbamat
Nb 1,2,4,5.8,9 11,12, 13, 18 Plasma-Emissionsspektrometrie
3,6,7,10, 14 Photometrie, FAR
B 1,2,3,57,8,10 Photometrie; Curcumin
4 Plazma-Emissionsspektrometrie
& Photornetrie; 1,1-Dianthrimid-Komplex, Abtrennung
g Photometrie; Carminsaure
PR 1,2 Atormabsorptionsspektrometrie, flammenlose
3.4 Atomabscrptionsspekirometrie
5 Plasma-Emissionsspektrometrie
Ti 1,2, 34,59 11 Plasma-Emissionsspektrometrie
6,7,812 14 Photometrie; Diantipyryimethan
10 Photometrie; Chromotropsdure, ohne Abtrennung
12 Atomabsorptionsspekirometrie, flammeniose
v 1,.3,5 6.8 11 Plasma-Emissionsspektrometrie
2,4,8,12 Atomabsorptionsspektrometrie
T Atomabsorptionszpektrometrie, flammeniose
10 Photometrie, Dimethyinaphthidin
13 Photometrie, N-Benzoylphenylhydroxylamin, Extraktion

Weitere Informationen

Angaben dber Herstellung, Zertifizierung und Bezugsmaglichkeiten dieser Europaischen Zertifizierten Referenzmateria-
lien (EURONORM-ZRM) sowie {iber die Anwendungen der in diesem Zertifikat enthaltenen statistischen Daten finden
sich in den Mitteilungen No. 1 (ECISS) und No. 5 (EGKS), beide zu beziehen durch die nationalen Normenorganisatio-
nen {in Deutschland bei der Vertriebsstelle des DIN: Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstr. 4-10, 1000 Berin 20).

Des informations complémentaires sur la fabrication, la certification et la distribution des Matériaux de Référence Certi-
fieés Européens (EURONORM-MRC) ainsi que sur |'utilisation des informations statistigues donnees sur le certificat se
trouvent dans les circulaires d'information Mo. 1{ECISS) et Mo. 5 (CECA). On peut se procurer ces deux circulaires
auprés des organismes de normalisation (pour la France: AFNOR, Tour Eutope, Cedex 7, 92080 Paris, La Défense).

For information regarding the preparation, certification, and supply of these European Certified Reference Materials
(EURONORM- CRMs) and the use of the statistical information given on this certificate, please refer to Information
Circulars No.1 (ECI5S) and No. 5 (ECSC), both of which are available from the national standards body in your country.
(In the UK this is the BSI, 2 Park Street, London W1A 2 BS).




ECISS
EUROPAISCHES KOMITEE FUR EISEN- UND STAHLNORMUNG
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION DU FER ET DE L'ACIER
EUROPEAN COMMITTEE FOR IRON AND STEEL STANDARDIZATION

Zertifiziertes europaisches Referenzmaterial (EURONORM-ZRM)
Zuséatzliches Zertifikat Gber die chemische Analyse

EURONORM-ZRM Nr. 193-1 (Reaktorstahl)

Laboratoriumsmittelwerte (4 Bestimmungen), Massenanteil in %; N

LId, Mr, M

1 00100

2 02,0103

3 00103

4 3.0104

=) 00106

& 00106

7 nmoy

a8 o0y

9 0,008

10 00110

1 00111

12 00112

13 0012

14 00113

15 00113

5 02,0113

17 00115

M) 0,0108

a(M) (3, 0004

sV} 03,0002
RA(RA) - Mittehwart dor Laboratonumsmitioisierts o —3
s(M) Standardabweichung dor Laboratoriimsmitlchwertes M= J,V-.-{bf + Hwl
efb) Standardabweichung swischen den Laboratoden 4
(W) Standardabweichung innerhalb der Laboratonan

Die duireh "———- " gekennzeichnelen Plitze verreten Laboratoriurmsmitielwente, die nach stalistischen Tests nach Cochran bew. Grubbs als

Avsreilor arkannl und entlemt worden sind,

ZERTIFIZIERTE WERTE (Massenanteil in %)

N
M(M) 0,0108
C(95%) | 0,0002

t-x(M)

COsT) ==
rn

Ci95%) ist die halte: Breite des Vertraoenshereiches aul dem Vertravensniveau 95%, 1ist der entsprechende Student-Faklos
{t-Yerellung) und n dic Ancahl der Laboratorumsmittehserte, Waeitere Informationen siehe 150 Guide 351989 section 4.

Disseldorf, April 1998
Zusatz zum Zertifikat von Marz 1990

Beschreibung der Probe
Die Probe besteht aus feinen Stahlspanen (etwa 400 Stiick/g) und ist von allen Feinanteilen durch Absieben (iber einen
Drahtsiebboden DIN 4188 von 0,5 mm Maschenweite befreit. Die chemische Analyse ist an diesen Spanen durchgefiihrt

worden. Die Proben sind in Glasflaschen zu 100 g abgepackl. Das Material ist auch in Form von Scheiben (40 mm
Durchmesser, 35 mm dick} erhaltlich.



182-1-2 -

Die Probe ist hergestellt und wird herausgegeben von der Arbeitsgemeinschalt "Zertifiziertes Referenzmaterial Eisen und
Stahl” in der Bundesrepublik Deutschiand unter der Schirmherrschaft der Koordinierungskommission fiir die Nomenklatur der
Stahlerzeugnisse (COCOR) - Européisches Komitee fiir Eisen- und Stahlnormung (ECISS).

Die Arbeitsgemeinschaft wird gebildet aus:

Bundesanstalt filr Materialforschung und -prifung (BAM), Berlin,

Max-Planck-Institut filr Eisenfarschung GmbH (MPI), Disseldorf, und

Verein Deutscher Eisenhiittenleute (Chemikerausschul), Disseldorf (Geschaftsfiihrung fiir die Arbeitsgemeinschaft).

Die Zettifizierung erfolgte durch die Herstellergemeinschaft fiir Europdische Zerlifizierte Referenzmaterialien {EURONORM-
ZRM) nach Zustimmung ihrer Mitglieder, dem Institut de Recherches de la Sidérurgie Frangaise (IRSID) und dem Centre
Technigue des Industries de la Fonderie (CTIF), Frankreich, dem Bureau of Analysed Samples Ltd. (BAS), Grofbritannien,
und der obengenannten deutschen Arbeitsgemeinschaft sowie der beteiligten Laboratorien.

Der Vertrieb der Proben fir die Arbeitsgemeinschaft erfolgt durch die Bundesanstalt fir Materialforschung und

-prifung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin

Teilnehmende Laboratorien

AG der Dillinger Hiittenwerke, Dillingen-Saar (Bundesrepublik Deutschiand)
Aubert & Duval, Aciérie des Ancizes, Les Ancizes (Frankreich)

Bohler Edelstahl GmbH, Kapfenberg (Osterreich)

Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prifung, Berlin (Bundesrepublik Deutschland)
CTIF Centre Technigue des Industries de la Fonderie, Sévres (Frankreich)

EWK Edelstahl Witten-Krefeld GmbH, Witten (Bundesrepublik Deutschiand)
Hoogovens Staal BV, lJmuiden (Niederlande)

Howmet Ltd., Exeter (Grolbbritannien)

Hiittenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Duishurg (Bundesrepublik Deutschiand)
Imphy SA, Imphy (Frankreich)

Inco Test, Hereford (GrofRbritannien)

Krupp Hoesch Stahl AG, Dortmund (Bundesrepublik Deutschiand)

Ridsdale & Co. Lid., Middlesbrough (Grofibritannien)

SOLLAC, Florange (Frankreich)

Voest-Alpine Stahl Linz GmbH, Linz {Osterreich)

Willan Metals Ltd., Rotherham (GroRbritannien}

Untersuchungsverfahren

Element Lfd. Nr. Verfahren
] 1,2,3,6,7,8,8,10 Warmeleitfahigkeitamessung,
1,42, 13, .95, 1817 Aufschimelzen im Graphitliegel
4,5 Malanalyse, Acidimetrie nach

Destillation, visuelle Endpunkt-
erkennung
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Zusitzliche Erkldrung

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach kompakten ZRM mit zertifiziertem Stickstofigehalt hat die Herstellergemeinschafl
fir Europdische Zertifizierte Referenzmaterialien beschlossen, in sieben existierenden EZRMs, die als Spekirometerprobe
erhalllich sind, den Stickstoffgehall nachirdglich zu zertifizieren,

Dieses Projek! ist nun abgeschlossen und hat fiir die Probe EZRM 193-1 einen zertifizierten Stickstoffgehalt von 0,0108 %
ergeben, wie in dem vorliegenden Zusatzzertifikat ausgefihrt ist,

Suite a la demande croissante de MRC sous forme massive pour la délermination spectrométrique de |'azote, le groupe des
producteurs européens d'EMRC a lancé un projet visant la certification de la teneur en azole dans 7 EMRC, disponibles sous
la forme de disque,

Ce travail a été mené a son terme et a conduit 8 une teneur certifiée de 0,0108 % d azote pour 'EMRC 193-1 comme cela
est détaillé dans le présent certifical d analyse complémentaire.

Due to the increase in demand for sleel spectroscopic CRMs certified for nitrogen content, the ECRM Producers decided to
carry oul a project to certify the nilrogen content of seven existing ECRMs which are available in disc form.

The exercise has now been completed and has provided a cerlified nitrogen content for ECRM 193-1 of 0,0108 %, as
detailed in this Supplementary Certificate.

Weitere Informationen

Angaben dher Herstellung, Zertifizierung und Bezugsmbglichkeilen dieser Européischen Zertifizierten Referenzmaterialien
(EURDMORM-ZRM) sowie Ober die Anwendungen der in diesem Zertifikat enthallenen statistischen Daten finden sich in den
Mitteilungen No. 1 (ECISS) und No. 5 (EGKS), beide zu beziehen durch die nationalen Normenorganisationen (in
Deutschiand bei der Vertriebssielle des DIN: Beuth-Verlag GmbH, Burggratensiralle 4-10, 10787 Berdin)

Des informations compléementaires sur la fabrication, la certificalion et la distribution des Maténaux de Référence Cerlifies
Européens (EURONORM-MRC) ainsi que sur l'ulilisation des informations stalistiques données sur le cerdificat se trouvent
dans les circulaires dinformation No. 1 (ECISS) el No. 5 (CECA). On peul se procurer ces deux circulaires auprés des
organismes de normalisation (pour la France: AFNOR, Tour Europe, Cedex 7, 92080 Paris La Défense).

For information regarding the preparation, cerification, and supply of these European Cerified Reference Materials
(EURONORM-CRMs) and the use of the siatistical information given on this certificate, please refer to Information Circulars
Mo. 1 (ECISS) and No. 5 (ECSC), both of which are available from the national standards body in your country (in the UK this
is the B3I, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL),





